磁芯材料的一个重要参数就是初始磁导率，但是就是不知道在实际设计当中怎么使用。
通常确定电感量时，[image: image2.png]Ap*N?



，其中，[image: image4.png]


是电感常数，[image: image6.png]


，其中，[image: image8.png]


是真空磁导率，[image: image10.png]


是相对磁导率，[image: image12.png]


是磁路截面积，[image: image14.png]


是磁路长度。
初始磁导率的定义是[image: image16.png]


，它指的就是下图中的[image: image18.png]


除以[image: image20.png]


。
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表征磁材料的导磁能力的参数是有效磁导率[image: image23.png]


，但是在磁芯材料的datasheet中一般没有有效磁导率这个参数，只有初始磁导率，那么初始磁导率到底干什么用呢？
